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FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Causas de daños en la pintura de acabado de carrocería
Duración: 20h
Modalidad:  Online

 Objetivo

Identificar los materiales dañados y clasificación de los mismos (metálicos, de plástico
interiores y exteriores, composites y elastómeros) Realizar las intervenciones
correspondientes para eliminar los daños y defectos.

 Contenido

1. Defectos por inadecuada preparación de la superficie.

2. Defectos por incorrecta mezcla, aplicación y secado de productos.

3. Defectos por uso incorrecto de la pistola aerográfica.

4. Defectos por mantenimiento incorrecto de equipos e instalaciones.

5. Defectos por falta de control sobre las condiciones ambientales de aplicación.

6. Defectos por agentes externos 
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